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Рис. 3. Зависимость критического радиуса капли от температуры сплавов с 0 (1), 25 (2), 50 (3), 75 (4), 100 (5)% Ni
Fig. 3. Temperature dependence of drop critical radius (Nickel content in alloy: 0 (1), 25 (2), 50 (3), 75 (4), 100 (5), mas. %).

