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Рис. 4. Изменение содержания оксидов никеля (1) и железа (2) в расплаве от количества введенного монооксида углерода (QCO) 
Fig.4. Nickel (1) and Iron (2) oxide dependence on Carbon monoxide (QCO) injected.

