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	rк/rп
	0,066
	0,23
	0,37
	0,48
	0,58
	0,65
	0,74

	Fσ, Н
	0,0033
	0,0038
	0,0044
	0,0051
	0,0058
	0,0066
	0,0087

	Rп, 103 м
	38,1
	10,4
	6,6
	5
	4,2
	3,7
	3,2

	Fg/Fσ
	0,09
	0,08
	0,07
	0,06
	0,053
	0,047
	0,035


Таблица 2. Условия движения «пузырь СО-капля металла»

Table  2. Movement conditions of «CO bubble – metal drop» system 

