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Аннотация.  Приведены  результаты  разработки  теоретических  и  технологических  основ  получения  комплексного  кремний-алюминий-мар-
ганцевого сплава из высококремнистой марганцевой руды, высокозольных углей Карагандинского и Тениз-Коржункольского угольных 
бассейнов (угольных месторождений Борлы и Сарыадыр), кварцита месторождения Тектурмас и длиннопламенного угля месторождения 
Шубарколь. Проведением термодинамически-диаграммного анализа четырехкомпонентной системы Fe – Si – Al – Mn, построенного на ос-
нове справочных данных и рассчитанных термодинамических данных (для соединений с неизвестными термодинамическими данными) 
создана математическая модель фазовой структуры. Составы алюмосиликомарганца, полученного из углей Карагандинского и Тениз-Кор-
жункольского угольных бассейнов, в отличие от сплава АМС из экибастузских углей, сдвинуты в области тетраэдров с относительно боль-
шими объемами. Данный факт свидетельствует об их повышенной устойчивости и технологической предсказуемости. Результаты прове-
денных серий экспериментальных испытаний в руднотермической печи показали возможность получения сплава алюмосиликомарганец 
регулируемого химического состава с использованием высокозольных углей месторождений Борлы и Сарыадыр, некондиционной высо-
кокремнистой марганцевой руды месторождения Западный Камыс с добавкой в шихту длиннопламенного угля месторождения Шубар коль 
и кварцита месторождения Тектурмас непрерывным бесшлаковым способом. Химический состав сплава регулировали добавкой марган-
цевой руды в навеску шихтовых материалов. Получен комплексный сплав с химическим составом, % (по массе): 32  –  53  Si; 15,5  –  25,0  Al; 
12  –  32  Mn; 8 – 20 Fe; 0,02 – 0,05 P; 0,2 – 0,5 C. Полученный металл не рассыпается в порошок при хранении. Это обеспечивается низким 
содержанием фосфора и высоким содержанием алюминия (более 10 %). Определены фазовые составляющие опытного сплава. Исполь-
зование отвальных высокозольных углей, некондиционных марганцевых руд и полное исключение кокса обеспечивают низкую себестои-
мость сплава. Комплексный сплав предлагается применять для раскисления и легирования стали, а также в качестве восстановителя при 
получении рафинированных сортов ферромарганца. 
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 Введение

В  настоящее  время  основная  масса  выплавляе-
мой  стали  раскисляется  и  легируется  ферросилици-
ем,  ферросиликомарганцем,  чушковым  алюминием  и 
их  механической  смесью.  Сокращение  запасов  бога-
тых  минеральных  руд  и  ухудшение  их  качества  при-
водит  к  увеличению  себестоимости  выплавляемых 
традицион ных ферросплавов. 

Казахстанскими  учеными  Химико-металлургиче-
ского института им. Ж. Абишева (ХМИ) разрабатыва-
ются новые виды комплексных ферросплавов, которые 
производятся  из  высокозольных  углей  (углистых  по-
род) и некондиционной руды. В  этом направлении до 
2000 г. были осуществлены работы по созданию техно-
логии получения комплексных сплавов. 

В настоящее время ХМИ им. Ж. Абишева является 
единственным  научным  учреждением,  усиленно  про-
двигающим  идею  вовлечения  энергетических  углей 
в  черную металлургию. Одним из результатов является 
одностадийная  технология  электротермического  про-
изводства  сплава  –  ферросиликоалюминий  (ФСА)  из 
отходов угледобычи [1 – 6], выплавляемого в промыш-
ленном  масштабе  такими  предприятиями,  как  «Пав-
лодарский  тракторный  завод»  ПФ  ТОО  «KSP-Steel» 
(Павлодар)  и  ТОО  «Экибастузский  мини-завод  ТОО 
«АиК»  (Экибастуз).  Опытные  испытания  по  обработ-
ке  низколегированной  стали  с  использованием  ФСА 
были проведены в условиях металлургического завода 
Çolakoğlu Metallurgy Inc. (Измит, Турция) в электроста-
леплавильной печи объемом 250 т. Полученные резуль-
таты показали улучшение качественных характеристик 
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стали в  отличие от традиционного метода раскисления 
(ФС75 и вторичный алюминий АВ87). 

 Теоретический анализ

Технология получения комплексного кремний-алю-
миний-марганцевого  сплава  –  алюмосиликомарганец 
основана  на  использовании  высокозольного  угля,  ко-
торый не используется в промышленности из-за высо-
кого содержания золы и некондиционных высококрем-
нистых марганцевых руд, непригодных для получения 
стандартных марок марганцевых ферросплавов. 

При  применении  высокозольных  углей  в  качест-
ве восстановителя для выплавки комплексного сплава 
повышенная зольность перестает быть отрицательным 
фактором  в  виду присутствия  в  них  оксидов  кремния 
(55  –  60  %  SiO2 )  и  алюминия  (30  –  35  %  Al2O3 ).  Со-
держание  в  высокозольном  угле  25  –  37  %  твердого 
углерода, а также низкое содержание серы и фосфора 
характеризует угли как ценное сырье. Переработка не-
кондиционных  марганцевых  руд  одностадийным  бес-
шлаковым  методом  на  комплексные  сплавы  является 
более универсальной, чем переработка на марганцевые 
сплавы  через  обогащение.  Запасы  некондиционного 
марганцевого сырья в Казахстане огромны [7, 8]. 

Ранее  проводились  опыты  по  выплавке  сплава 
алюминий-марганец-кремний  (АМС)  бесшлаковым 
способом  [9,  10].  Сплав  АМС,  полученный  электро-
термической  плавкой  джездинской  марганцевой  руды 
и  экибастузского  угля,  имел  следующий  химический 
состав, %: 25  –  40  Mn; 30  –  40  Si; 6  –  12  Al; 0,8  – 1,25  P; 
остальное  Fe. Применение  сплава АМС,  полученного 
электротермическим  способом,  для  раскисления  спо-
койных марок стали взамен обычно применяемых рас-
кислителей показало его эффективность за счет более 
высокой раскислительной способности. 

Однако,  несмотря  на  указанные  преимущества, 
сплав АМС [9] при остывании рассыпался до порош-
кообразного состояния из-за выделения фосфина,  т.  е. 
требовались дополнительные затраты на последующее 
брикетирование. Из-за непостоянства состава сплава и 
несоответствия содержания хотя бы одного из ведущих 
элементов (марганца или кремния) содержанию в  стан-
дартных  (традиционных) ферросплавах  (силикомарга-
нец или ферросилиций) сплав АМС не получил широ-
кого  внедрения  в  сталеплавильной  промышленнос ти. 
Более  приемлемым  может  быть  повышение  содержа-
ния  кремния  в  сплаве  до  уровня  40  –  50  %. При  этом 
марганец и алюминий могут исполнять роль легирую-
щих компонентов и их содержание можно варьировать 
в различных марках сплава с шагом в 5 или 10  %. 

При  разработке  технологии  получения  алюмоси-
ликомарганца  были  использованы  теоретические  ис-
следования  с  использованием  термодинамически-диа-
граммного анализа (ТДА) многокомпонентных систем, 

усовершенствованного учеными ХМИ им. Ж. Абише-
ва.  Для  определения  площади  желаемого  состава  ме-
талла  методом  ТДА  проведены  теоретические  иссле-
дования по установлению фазового строения системы 
Fe – Si – Al – Mn на основе  следующих тройных подси-
стем: Fe – Si – Al; Fe – Si – Mn; Fe – Al – Mn и Si – Al – Mn 
[11  –  20].  Практическое  применение  результатов  ТДА 
к  составам  различных  марок  алюмосиликомарганца 
сводится к нахождению элементарных тетраэдров, вну-
три которых ограничиваются их составы. Согласно ре-
зультатам ТДА, металлическая система Fe – Si – Al – Mn, 
моделирующая составы различных марок алюмосили-
комарганца,  состоит  из  22  элементарных  тетраэдров. 
Разбивка  общей  системы  проведена  с  учетом  конгру-
энтно плавящихся соединений и объединением метас-
табильных коннод инконгруэнтных компонентов в  ста-
бильные  тетраэдры.  Сумма  относительных  объемов 
элементарных  тетраэдров  равна  единице  (1,000000), 
что подтверждает верность осуществленной тетраэдра-
ции. 

Установлено, что богатый по содержанию алюминия 
алюмосиликомарганец, полученный из высокозольных 
углей  и  высококремнистых  марганцевых  руд,  распо-
ложен  в  области  соединений  FeAl3 – Al – Si – Mn11Si19 , 
а  составы бедного по содержанию алюминия алюмоси-
ликомарганца в области соединений Fe2Al5 – FeSi2 – Si – 
– Mn11Si19 .  Составы  алюмосиликомарганца  из  углей 
Карагандинского  и  Тениз-Коржункольского  угольных 
бассейнов, в отличие от сплава АМС из экибастузских 
углей,  сдвинуты в области тетраэдров с относительно 
большими объемами. Данный факт свидетельствует об 
их повышенной устойчивости и технологической пред-
сказуемости. 

Результаты  изучения  минералогического  состава 
углистого сырья различных угольных месторождений, 
имеющих  соответствующий  химический  состав  золы, 
показали, что для выплавки алюмосиликомарганца наи-
более  технологичными  являются  высокозольные  угли 
месторождений  Борлы  и  Сарыадыр  Карагандинского 
и  Тениз-Коржункольского  угольных  бассейнов.  Угли 
этих месторождений  обладают  высокой  температурой 
плавления золы, благоприятным петрографическим со-
ставом, пониженной склонностью к спеканию и срав-
нительно низким значением электропроводности [21]. 

 Экспериментальная часть

На основе вышеприведенных теоретических разра-
боток были проведены шесть крупномасштабных лабо-
раторных испытаний по выплавке сплава алюмосили-
комарганец в зависимости от используемого шихтового 
материала и их соотношения. В каждой кампании были 
опробованы по 3 – 4 варианта состава шихты. 

В  качестве  восстановителя  и  основного  источника 
кремния и алюминия использовали высокозольные угли 
угольных бассейнов Экибастузского, Карагандинского 
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(Борлы)  и  Тениз-Коржунколького  (Сарыадыр).  Также 
была  исследована  возможность  применения  длинно-
пламенного угля месторождения Шубарколь. Источни-
ком марганца служила высококремнистая марганцевая 
руда месторождения Западный Камыс. Для регулиров-
ки  технологического  процесса  плавки  использовался 
кварцит месторождения Тектурмас.

Пробы  для  экспериментальных  плавок  были  ото-
браны  путем  применения  трехразового  квартования 
и  перемешивания. Химический  состав  и  технический 
анализ шихтовых материалов был следующим: 

– уголь экибастузский фракций +20  –  40  мм с техни-
ческим составом: А а  –  47,17  %; V  а  –  18,25  %; W  а  –  3,2  % 
и  с  химическим  составом  золы  угля:  SiO2 –  58,68  %; 
Al2O3  –  28,94  %; CaO – 3,0 %; MgO – 1,0 %; Pобщ  –  0,13  %; 

– высокозольный уголь месторождения Борлы фрак-
ций +20  –  40  мм с техническим составом: А а – 48,90 – 
–  53,43  %; V  а  – 17,0 – 18,50 %; W  а  – 0,44 – 1,50 %,  с 
химическим составом золы угля: SiO2 – 50,75 – 62,10 %; 
Al2O3 – 34,50 – 39,50 %; CaO – 1,50 %; MgO – 0,54 %; 
Pобщ – 0,01 – 0,03 %; Feобщ – 1,17 – 1,70 %; 

–  высокозольный  уголь  месторождения  Сарыа-
дыр  фракций  +20  –  40  мм  с  техническим  составом: 
А а  – 44,20 %; V  а – 20,70 %; W  а – 1,80 %, с химическим 
составом  золы  угля:  SiO2  –  61,30 %; Al2O3  –  28,70 %; 
CaO  –  1,40 %; MgO – 1,0 %; Pобщ – 0,02 %; Feобщ – 4,60 %; 

–  длиннопламенный  уголь  месторождения Шубар-
коль  фракций  +10  –  40  мм  с  техническим  составом: 
А а  –  2,77 %; V  а – 36,44 %; W  а – 1,70 %, с химическим 
составом золы угля: SiO2 – 57,04 %; Al2O3 – 21,10 %; 
CaO – 2,80 %; MgO – 1,90 %; Pобщ – 0,02 %; Feобщ  –  6,3  %; 

– марганцевая руда месторождения Западный Камыс 
фракций +10 – 25 мм, с химическим составом: SiO2  – 
30,44 – 39,52  %; Al2O3 – 2,08 – 3,20 %; CaO – 0,74  %; 
MgO – 0,39 %; Mnобщ – 26,23 %; Pобщ – 0,03 %; Feобщ  – 
1,88 – 7,37 %; W  а – 2,80 %; 

–  кварцит  месторождения  Тектурмас  фракций 
+10  –  25  мм,  с  химическим  составом:  SiO2  –  97,0  %; 
Al2O3  – 0,70 %; CaO – 0,80 %; MgO – 0,02  %; Pобщ  –  0,03  %; 
Feобщ – 0,40 %; W  а – 0,10 %. 

Технологические  исследования  процесса  получе-
ния  алюмосиликомарганца  проводили  в  крупно-лабо-
раторной  руднотермической  однофазной  электропечи 
с  трансформатором  мощностью  200  кВ·А.  Электро-
печь двухэлектродная, причем один  электрод  закоксо-
ван  в  подине подовой массой,  т.  е.  электропечь имеет 
строение, подобное электропечи типа «Миге». Темпе-
ратура дугового разряда 2500  –  4500  °C обеспечивалась 
графитовым  электродом  диаметром  150  мм.  Электро-
печь  футерована  шамотным  кирпичом.  Подина  печи 
выполнена из набивной подовой массы, подвергшейся 
коксованию в течение 8  ч под током с периодическим 
отключением печи. Трансформатор электропечи имеет 
четыре ступени напряжения: 18,4; 24,5; 36,8 и 49,0  В. 
Разогрев электропечи производили для каждой кампа-
нии в течение 12  ч на коксовой подушке в качестве про-

водника электрического тока и сохранения подины. По 
завершении периода разогрева электропечь полностью 
очищали от остатков коксовой подушки.

В  период  проведения  экспериментов  работали  на 
ступенях напряжения 24,4, 36,6 и 49,0 В. Плавку про-
водили  непрерывным  способом  с  загрузкой  шихты 
небольшими  порциями  по  мере  усадки  колошника 
с  периодическим  выпуском металла  через  каждые  2  ч 
в чугунные изложницы. Открытие летки производили 
железным прутом, либо электропрожигом. Металл каж-
дого выпуска взвешивали, после чего отбирали пробы 
для определения химического состава. 

Целью  работы  было  выявление  возможности  по-
лучения  алюмосиликомарганца  из  новых  видов  неис-
пользуемых  высокозольных  углей  и  некондиционных 
высококремнистых марганцевых руд, а также отработ-
ка  стабильного  и  легко  регулируемого  бесшлакового 
процесса. Плавку алюмосиликомарганца проводили по 
разработанной  технологии  коллективом  ученых ХМИ 
им. Ж. Абишева. 

 Результаты и обсуждение

Процесс  плавки  комплексного  сплава  с  использо-
ванием в качестве восстановителя экибастузского угля 
и  марганцевой  руды  месторождения  Западный  Камыс 
характеризовался относительной стабильностью и  спе-
канием  колошника.  Последнее  связано  с  микроком-
понентным  составом  и  температурой  плавления  золы 
угля. Для корректировки процесса плавки необходимо 
было переходить с 36,8  В на более низкую ступень на-
пряжения 24,5 В. Полученный комплексный сплав с хи-
мическим составом, %: 29,5 – 33,43 Si; 1,62 – 6,88 Al; 
34,30 – 52,23 Mn; 0,62 C; 0,5 – 0,8 P, остальное Fe после 
остывания рассыпался до порошкообразного состояния 
из-за выделения фосфина. 

С  целью  апробации  новых  видов  восстановителей 
были  проведены  испытания  по  выплавке  алюмосили-
комарганца с использованием в шихте высокозольных 
углей месторождений Борлы и Сарыадыр, длиннопла-
менного угля месторождения Шубарколь, высококрем-
нистой  марганцевой  руды  месторождения  Западный 
Камыс. Для корректировки состава сплава по содержа-
нию кремния в отдельных случаях использовали квар-
цит  месторождения  Тектурмас.  Работа  печи  в  целом 
характеризовалась  равномерной  газопроницаемостью 
шихты  на  колошнике  по  всей  поверхности,  глубокой 
посадкой  электрода  и  устойчивым  электрическим  ре-
жимом. Шихта сходила самосходом. Разделка леточно-
го отверстия не вызывала затруднений, металл выходил 
активно. Определено, что спекаемость борлинского вы-
сокозольного  угля,  в  отличие  от  экибастузских  углей, 
незначительна. Это является следствием тугоплавкости 
золы высокозольного угля и его низкой электропровод-
ности. Выплавка алюмосиликомарганца с использова-
нием  высокозольных  углей месторождения Сарыадыр 
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отличается полным отсутствием  спекания колошника. 
Поплавочный  химический  состав  сплава,  полученно-
го  с  использованием  высокозольных  углей  месторо-
ждения  Борлы  разной  зольности  и  марганцевой  руды 
место рож дения Западный Камыс без добавок в шихту 
кварцита, приведен в табл. 1. 

Процесс  плавки  алюмосиликомарганца  бесшлако-
вый, однако при неправильной дозировке шихты (при 
недостатке углерода) незначительное количество шла-
ка (до 5  % массы металла) появляется в виде налета на 
слитке сплава. При избытке восстановителя в навеске 
шихты происходит ухудшение технологии плавки, вы-
ражающееся  в  неглубокой  посадке  электрода  и  нако-
плении карбидов в ванне печи с последующим зараста-
нием тигля. 

В  результате  проведенных  испытаний  с  использо-
ванием новых видов восстановителей получено 780  кг 
комплексного  сплава  с  химическим  составом,  %  (по 
массе): 32 – 53 Si; 15,5 – 25 Al; 12 – 32 Mn; 8 – 20 Fe; 
0,02 – 0,05 P; 0,2 – 0,5 C (рис. 1). Состав сплава регу-
лируемый. Химический состав регулировали добавкой 
марганцевой  руды  в  колошу  шихтовых  материалов. 

Полученный  сплав  алюмосиликомарганец  не  под-
вержен  явлению  саморассыпания  вследствие  низкого 
содержания  фосфора.  Степень  извлечения  основных 
элементов в состав сплава составила, %: 75,2  –  87,5  Si; 
71,5  –  82,3  Al;  88,7  –  90,5  Mn.  Удельный  расход  ших-
товых  материалов  на  1  т  сплава  в  зависимости  от 
химичес кого состава: высокозольного угля 2,5  –  3,2  т 
и  высококремнистой  марганцевой  руды  0,8  –  1,8  т. 
При этом расход электроэнергий в зависимости от по-
лучаемого  состава  сплава  варьировался  в  интервале 
6,0 – 8,5 МВт·ч/т [22]. 

С целью изучения микроструктуры и фазового  со-
става  опытного  сплава  была  проведена  металлогра-
фическая  и  рентгенофазовая  оценка.  Исследование 
проведено  на  оптическом  и  сканирующем  электрон-
ном  микроскопе  JEOL-7001F  и  на  дифрактометре  
ДРОН-4-07. Полученые результаты показали, что основ-
ными фазами  являются  чистый кремний  (структурно-
свободный кремний) и фазы, в которых присутст вуют 
алюминий, кремний и железо в соотношениях, соответ-
ствующих формулам Al2Fe3Si4 , Al2,7FeSi2,3 , Fe2Si, MnSi 
и FeSi (алюмосилициды и силициды марганца и желе-

Т а б л и ц а  1

Поплавочный химический состав сплава алюмосиликомарганец

Table 1. Chemical composition of AMS alloy for every melting 

Номер
выпуска

Содержание компонентов, % (по массе) Выход 
металла, кгSi Al Mn Fe P C

11 40,07 17,62 25,91 9,50 0,051 0,34 4,4
12 41,93 16,24 26,16 8,13 0,068 0,36 3,7
14 47,22 16,90 22,59 10,13 0,059 0,34 4,5
15 51,10 17,86 23,17 6,25 0,054 0,30 3,9
16 45,84 22,13 20,16 7,75 0,051 0,27 7,0
17 53,08 22,81 17,05 5,50 0,041 0,29 5,2
18 47,71 20,85 22,81 8,13 0,044 0,32 4,2
20 45,84 21,70 19,71 8,63 0,038 0,33 2,5
21 45,96 23,84 19,81 8,75 0,037 0,26 7,1
22 50,24 23,54 18,83 6,13 0,036 0,22 4,5
23 44,92 21,43 17,28 12,13 0,036 0,90 8,5
24 44,68 20,85 20,49 7,63 0,031 0,61 5,7
25 42,96 20,66 19,72 9,63 0,034 0,54 3,2
27 43,82 20,74 14,18 12,38 0,044 0,53 9,5
28 44,66 21,61 14,62 11,38 0,054 0,39 10,0
29 42,23 19,24 18,91 15,10 0,050 0,36 8,0
30 47,21 19,46 14,83 10,13 0,039 0,41 7,9
31 50,90 20,88 14,83 10,60 0,005 0,80 8,1
32 55,53 22,39 12,25 8,40 0,004 0,98 4,5
33 51,82 15,32 12,14 16,70 0,004 0,91 4,0
34 48,21 20,54 11,68 16,95 0,004 0,88 5,7
35 44,06 26,72 10,39 16,70 0,043 0,23 5,7
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за) (рис.  2, табл.  2) [23]. Из данных табл. 2 следует, что 
в  общей  площади микрошлифа  в  значительных  коли-
чествах содержатся кремний, алюминий, углерод, при-
сутствуют также марганец, железо и в незначительном 
количестве кальций (точки анализа 1, 2, 3). В спектре 3 
наблюдается высокое содержание кремния, алюминия, 
марганца  и железа,  что  объясняется  скоплением  алю-
мосиликатов и силицидов марганца и железа. В спект-
ре  5 наблюдается явно выраженное присутствие карби-
дов  кремния,  объясняемое  легкой  закарбиженностью 
сплава,  что  в  свою  очередь  показывает  возможность 
получения данного сплава при некотором избытке вос-
становителя в навеске шихтовых материалов. Необхо-
димо отметить, что из-за специфики проведения экспе-
риментов, в полученных результатах на сканирующем 
электронном микроскопе содержание углерода во всех 
пробах было немного завышенным. 

Результаты  проведенных  серий  эксперименталь-
ных  испытаний  показали  принципиальную  возмож-
ность получения алюмосиликомарганца регулируемого 
химичес кого  состава  с  высоким  содержанием  алюми-
ния из новых видов низкофосфористых высокозольных 
углей и некондиционной высококремнистой марганце-
вой руды. 

 Выводы

Эксперименты,  проведенные  в  руднотермической 
печи,  показали  возможность  получения  сплава  алю-
мосиликомарганец  с  использованием  высокозольных 
углей месторождений Борлы и Сарыадыр, некондици-
онной  высококремнистой  марганцевой  руды месторо-
ждения Западный Камыс с добавкой в шихту длинно-
пламенного угля месторождения Шубарколь и кварцита 
непрерывным бесшлаковым способом. 

Полученный  металл  не  рассыпается  в  порошок 
при  хранении.  Это  обеспечивается  низким  содержа-
нием фосфора и высоким содержанием алюминия (бо-
лее  10  %). 

Использование  отвальных  высокозольных  углей, 
некондиционных марганцевых руд и полное исключе-
ние  использования  кокса  обеспечивают  низкую  себе-
стоимость сплава. Определены фазовые составляющие 
опытного сплава. Этот сплав может найти применение 
при производстве стали, а также для получения рафи-
нированных сортов ферромарганца. 
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PRODUCTION OF COMPLEX ALLOY FROM HIGH-SILICON MANGANESE ORE 
AND HIGH-ASH COALS OF KAZAKHSTAN

Izvestiya VUZov.  Chernaya Metallurgiya = Izvestiya.  Ferrous Metallurgy.  2018.  Vol.  61.  No.  9 ,  pp. 695–701.
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Abstract. The article presents theoretical and technological foundations for 
the production of complex alumosilicomanganese alloy (ASM) from 
high-silicon manganese ore, Karaganda high-ash coals and Teniz-Ko-
rzhunkol  coal  basins  (Borly  and Saryadyr  coal  deposits), Tekturmas 
deposit quartzite and long-flame coal of Shubarkol field. Based on the 
reference  data  and  calculated  thermodynamic  data  (for  compounds 
with  unknown  thermodynamic  data),  a  mathematical  model  of  the 
phase structure was constructed by conducting a thermodynamic-dia-
gram analysis of four-component Fe – Si – Al – Mn system. The compo-
sitions of alumosilicomanganese obtained from the coals of Karaganda 
and Teniz-Korzhunkol coal basins, in contrast to ASM alloy from Eki-
bastuz coals, are shifted in the region of tetrahedra with relatively large 
volumes. This fact indicates their increased stability and technological 
predictability. The  results  of  the  series  of  experimental  tests  carried 
out  in an ore-thermal furnace has shown the possibility of obtaining 
an ASM alloy with  controlled  chemical  composition using high-ash 
coals of Borly and Saryadyr fields,  the substandard high-silica man-
ganese ore of Zapadny Kamys field, addition of long-flame coal from 
Shubarkol deposit  and quartzite of Tekturmas deposit  to  the mix by 
continuous slag-free process. Chemical composition of the alloy was 

regulated by addition of manganese ore to the sample of charge materi-
als. A  complex alloy was obtained with the following chemical compo-
sition (%  by mass): 32  –  53  % of Si; 15.5  –  25.0  % of Al; 12  –  32  % of 
Mn; 8  –  20  % of Fe; 0.02  –  0.05  % of P; 0.2  –  0.5  % of C. The result-
ing metal does not crumble into powder when stored. This is ensured 
by low phosphorus content and high aluminum content of more than 
10  %. Phase components of the experimental alloy were determined. 
The use of dumping high-ash coals, substandard manganese ores and 
the complete elimination of coke use ensure a low cost of the alloy. It 
is proposed to use this alloy for deoxidation and alloying of steel, and 
also as a reducing agent in the production of refined ferromanganese 
grades.

Keywords: high-ash coal, high-silica manganese ore, thermodynamic-dia-
gram analysis, metallic system, petrographic analysis, melting, alu-
mosilicomanganese (AlSiMn), phase composition of the alloy.
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